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＼大きなベッドもおまかせあれ！／
寝具・寝装家具の試験のご紹介

ボーケンで実施している試験規格例

上記の内容についてご不明な点等ございましたら、こちらまでお問い合わせください。

ボーケンでは、ウレタンフォームマットレスの硬さや繰返し圧縮残留ひずみなどの性能確認試験を
行っている他、ベッドの強度、マットレスの耐久性といった、大きな製品の強度試験・耐久性試験も
実施しております。

生活産業資材事業本部

0 3 - 5 6 6 9 - 1 3 8 2
■大阪生活用品試験センター
〒552-0021 大阪府大阪市港区築港１丁目６番２４号

■東京生活用品試験センター
〒135-0001 東京都江東区毛利１丁目１２番１号

0 6 - 6 5 7 7 - 0 1 2 4

1000Nの垂直荷重を8万回繰返し加え、
マットレスのへたり量を測定する。

脚部の強度

ヘッドまたはフットボードに水平荷重441Nを
長さ方向に交互に10回加える。(A形式)

ウレタンフォームを厚さの50％まで圧縮する
操作を8万回繰返し、厚さの低下率を測定する。

ウレタンフォームを厚さの70％まで3回圧縮した
後、40％まで圧縮したときの力を測定する。

JIS K 6400：軟質発泡材料
JIS S 1102：住宅用普通ベッド
JIS S 1104：二段ベッド
SG CPSA 0016：二段ベッド及びロフトベッド

二段ベッドの
試験もできます

詳しい試験方法は

試験紹介ページをCHECK！

JIS K 6400-2 硬さ試験(A法) JIS K 6400-4 繰返し圧縮残留ひずみ試験(B法)

JIS S 1102 マットレス及びボトムの耐久性試験 JIS S 1102 ベッドの強度試験

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
参照：外部資料作成マニュアル

■文字フォント
ヒラギノ角ゴPro　※吹き出しやコメントなどで他のフォントの使用は可
→PPTにフォントが入っていない場合は業務部までご連絡ください。
　
①上部・下部　　　　　　　統一デザインの為、変更しない。 (レイヤーでロックかけています)
②タイトル 文字サイズ　　16pt～20pt 文字色：ボーケンカラー C100 M60 Y7 K0　　R0 G92 B165/DIC2597 
③トピック内 文字サイズ　10pt～16pt 文字色：黒　C0 M0 Y0 K100 
④問い合わせ先　　　　　必ず記載する。 記載方法の変更可。 
⑤左右の余白　　　　　　余白の統一の為、左右のガイド (イラレ上の水色線。印刷、変換は されないので、線の削除は不要） の内側に内容を記載する。 
　　　　　　　　　　　       ※パワポ版：両端のガイド線（点線）の内側に記載　　　　　　　
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